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LV SVVorgang: Abformend von profilierten Gegenständen mit Baugips
Beschreibung: Eine mit Paraffinöl eingeriebene Münze wird in einem Marmeladendeckel mit angerührtem Baugips-Brei
dick überschichtet. Eine kleine Kuchenausstechform wird auf einem zweiten Marmeldadendeckel mit einer dicken
Schicht Baugips-Brei befüllt. Nach dem Aushärten entnimmt man das Formstück. Die Negativform der Münze wird mit
dem über der Brennerflamme aufgeschmolzenem Paraffin ausgegossen.

Schadensrisiko:

Beteiligte Gefahrstoffe:

andere Stoffe:
Baugips, Paraffin, dickflüssig, Paraffin, fest bzw. Kerzenwachs

Substitutionsprüfung durchgeführt
Substitution nicht erforderlich: keine Gefahrstoffe im Experiment

Besondere Sicherheitshinweise:

Maßnahmen / Gebote:
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