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LV SVVorgang: Vernetzung eines Dispersionsklebstoffes zur Gummi-Konsistenz
Beschreibung: Eine Teelöffelportion PONAL (TM) wird mit so viel Guarkernmehl versetzt, dass eine knetbare Masse
entsteht. Diese formt man zu einem kleinen Ball.

Schadensrisiko:
durch Einatmen / Hautkontakt

Beteiligte Gefahrstoffe:

andere Stoffe:
PONAL (TM), Guarkernmehl

Substitutionsprüfung durchgeführt
Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch

Besondere Sicherheitshinweise:

Maßnahmen / Gebote:

Schutzbrille Schutz-
handschuhe
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